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V pfiloze Vam pfedavame kopii prizkumu dvorni fasidy objektu ,,U zlatého stromu,
Dlouha tfida ¢p. 729/37.
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Pruzkum stavu fasidy méStanského domu

U zlatého stromu
Dlouhé &.p. 729/3%7

Praha - Staré Mé&sto

v Praze : 23.11. 1997

ak.soch. M. Sonka ing. v. Eckert
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Dim " U zlatého stromu "

Dlouhd ulice d&p. 37/729 - Praha - Stard M&sto

Puvodni patrovy méStansky arkddovy dum, jeho¥ dneSni
podoba je vy¥sledkem nékolike stavebnich Upraw ,kterd probihaly
od konce 16. stoleti do t¥icdtych let 20. stoleti. v prvai

fdzi Upravy vznikla soudasni podoba renesanéniho domu
s arkddami ,spojenim dvou gotickych domi v letech 1586 -

1608. vznikly tak otevfené arkddy v severni a vychodni strané
dvora. Arkddy jcou zdobeny rostlinnym motivem , renesandni
klenby arkdd jsou zdobeny hiebinky. Vv roce 1648 objekt
vyhorel. Arkiddy na zdpadni stran& byly zbudovény pozd&ji
/prelom 17. stoleti/ a jsou ren& barckni. DalSi tpravy
byly provedeny v sedmdesidtych letech minulého stoleti.
Posledni prestavba byla provedena v letech 1926-1927. Objekt
byl zvysen o II. patro a podkrovi. DoSlo k d4dstedndému
zazdéni arkid. Tato stavebni tprava znadn& potladila

charakter renesanéniho domu.

Dnesni stav je vysledkem dlouhodobého nezéjmu
o zédkladni Udribu objektu. To je zvlasté patrné z havarijniho
stavu zdpadniho k¥idla, kdy dochézelo k dlouhodobdmu zatékini
vody do klenby , kterd je znadné€ naruSena. Vhodné neni ani
zast¥eSeni vlnitym plechem s Zeleznou nevzhlednou konstrukei.
Alarmujici je i vedeni elektrickych rozvodd po sté&nich

objektu pres historicky cennou fasiddu domu.



JiZni sténa |

Fotodokumentace ¢. la, 4a,4b, 1l2a, l4a,l4db

Na jiZni sté&né objektu byly provedeny sondy &. 1, a &.7.

Bylo zjisténo toto poradi vrstev: opukové zdivo, jédro,
Stukovéd vrstva prirodniho zabarveni , dervenid svétld vrstva E,
Cervend tmavéd vrstva F, novodobd stidrkovid podkladovd vrstva -
podklad pro dne$ni barevnou upravu odstin A, B.

V sondédch na Yimse je vrstva svétlé a tmavé Servené ndkde
oddélena Cernou nebo tmavézelenolernou barvou K. Celkové
se ale na této strané nezachovala vétsSi C4st plvodni omitky

a prevédiné je novodobého charakteru.

Zépadni sténa / rané& barokni /

Fotodokumentace ¢&. la,lb, 2a,2b,3a, 3D,

Zde byly provedeny sondy ¢. 2, ¢.3, dédle pak neoznalené sondy
v prizemi arkdd pro potvrzeni barevnosti. Také byly provedeny
sondy v ngstavbé ve druhém patfe které neprokiézaly vyznam&jsSi
barevnost pouze svétly okr a vapeny nédtér , ale jelikoZ se
jednd o novodobou dostavbu z t¥icdtych let nejsou duleZité.
Zédpadni k¥idlo nese zndwmky havarijniho stavu vzniklého dlouho-
dobym zatékédnim vody. To se projevilo na stavu kleneb. Také

je zde patrné statické poSkozeni objektu. Archivolty a bankdlové
¥imsy jsou znadn& poSkozené , misty Uplné chybi . Sondou &.2
byla nazelena tato fada barev: jédro , Stuk, dervend tmavi

F, CH, prekrytd <dernou a nan ni zelend G,H. Novéji potaZeno
asi 3 mm Stuku v prirodni piskové barvé 1I. Zelend barva byla
nalezena misty i v p¥izemi a na rohu zdpadni a severni stény.
Prizemi a prilehlé prostory jsou prebarveny vidpennym paclokem.

Sonda ¢. 3 v klenbach zdpadniho k¥idla prokédzala mnohonédsobné



pretirédni vépennym ndtérem. Barva se méni od srafeného Vvépna
holubidi Sed , pres riuzné svétlé odstiny okru ,nebo jen Sistd
vipenny ndtér. Mezivrstvy jsou sv&tlého odstimu I, posledni
souasnd uprava tmavy okr C, Do V nékterych mistech byl
opét nalezen zelenolerny a# Cerny nidtér - Vrstva. Tato VrstvVa
jak jiZ bylo uvVedeno se hlavné nachdzi Vv ¥imsdch a jako

mezivVrstVa pred posledni Stukovou vyrstvou.

Severni sténa
Fotodokumentace ¢&. 1b, 2a, 7a,b, 8a,b, 9a,b

Sondy ¢. 4 provedené v archivoltich a cviklech arkddy. Cvikly
arkdd s rostlinnym ornament i archivolty jsou na mnoha mistech
poruSeny statickymi trhlinami. v nékterych partiich je v¥zdoba
znic¢ena a neni zachovdn pluvodni tvar - chybi. Kamenné sloupky
jsou v relativné zachovalém stavu jsou drobné& poSkozeny hlavyice
sloupkid a vice patky. Nevyhovujici je stavy bankdlové Yimsy,kterd
je potaZena cementovou vrstvou. Znadn& poSkozené jsou i sokxly
sloupki. Sondou bylo zjiSténo toto poradi barev a wrstev.

'Zdivo, jédro stuk prirodni barvy dernid nebo zelenoderni K
vrstva , sv&tly kor I . Stejné poradi bylo zjiSt&no i v sondé
na rimse arkddy. Nebyla prokdzéna barevnost rostlinnych
ornamentli ve cviklech arkdd. Sondou provedenou v klenb& a
htebinku / foto 9a , 9 b / nebyla zjiSténa vyraznd barevnost.
Opét je zde nékolik vrstev vapenndho nidtéru bilé nebo svitle
okrové barvy I , zelenolernd mezivrstva K a pod vrstvou
védpenného paloku vrstva svétlého okru D. Po pouhdém odiSté&ni
zapréseného povrchu arkdd se objevi Stukovd vrstva v prirodni

barve piskové - odstin I.



Vychodni sté&na
Fotodokumentace 3a, 3b,10a,10b,11a,11b,12a,12b,13%a,13b

Provedené sondy &. 5. &.6. Pri pruzkumu nebyl zjiStén Z4dny
rozdil v barevnosti oproti severni st&n&. Charakter a poradi
barev je shodné. Vychodni sténa je vice poSkozeni v ornamentech
& kamenické vyzdobé - patky a sokly sloupki. Opét je zde
nevhodné cementem p¥ekryta bankdlovid ¥imsa. Bosované pili¥e

v prizemi severni{ a vychodni stény jsou v relativnd dobrdénm
stavu. Také zde nedoSlo k takovému ponideni klenby jako na
zédpadni strané. Na foto &. lla je patrnd zelenodeni vrstva.
Sondy v klenbidch a h¥ebinkdch ,/ foto 12b, 13a,13b /také

neprokdzaly vyznamnou barevnost. Opakuje se barva svétlého okru
I, a svétlezlutého okru D.

V Praze : 23. 11. 1997

ak.soch. M. nka | ing. v. Eckert
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Ke skole 1397 Kroftova 13
149 00 Praha 4 150 00 Praha 5



Fotodokumentace

la  Roh jiZni a zédpadni k¥idlo, mista sond &.1,2,3,
1b  Roh zdpadni a severni k¥idlo, zbytky zeleného a dervendho
nédtéru, ukizka poskozend Stukatury, nevhodn& vedend kabely
po fasédé domu
2a  Pohled na severni a Vychodni arkddu ,sondy &.4,38.5
3a  Vychodni arkdda , sondy &. 5
3b Vychodni arkids , sonda &. 6
4a  Sonda na ¥Yimse jiZni strany, poradi: Stuk, Serveni svétld E,
dernd aZ dernozelend K, derVenid tmavg F
4b  Sonda pod fimsou mezi I. a II. patrem po¥adi : opukoVé
zdivo, jédro, Stuk, /p¥irodni piskoVé barVy / , noVodob4.
stérkovd hmota Sedavé baryy jako zdklad pro soudasny nitdr
odstin A, B.
5a  Zdpadni k¥idlo arkddy , pofadi barey : jadro Stuk p¥irodni,
Cervend E,F, prekrytd Sernou / dernozelenou F/, zeleni
G,H, prekryto Stukem v piskové prirodnf baryé I.
5b  Zépadni k¥idlo , stejnéd barevnost jako 5a
6éa  Klenby zdpadniho k¥fdla , pod soudasnou bareynou vrstyou
sy€tlého okru C,D, je n&kolik yrstev vApennych nitdra
od baryy sraZeného vdpna / holubidi Sed / , pres nékolik
syétlych odstind okru, jednd se o vdpenné nédtdry zhruba
sedm yrstev . Nebyly prokédzany zbytky starych historickych
bareynych zbytkua.
6b  Zépadni k¥fdlo , totoiné jako ba
7a,b Arkéddy severni stény , mista odbdru &. 4
8a,b Arkddy severni stény, sonda &.4
9a,b Klenba s hfebinky severni sténa
10a,b vychodni sté&na , sonda &.5
1lla,b yychodni st&na ,sonda &, 6
1l2a  Roh vychodni a severni stény , sondy 3.6.,3.7.
12b  Sonda v klenbdch vychodni st&ny &.6.
13%a,b Klenby vychodni stény
l4a. Sconda na jiZni sténé II. patro
14b  Sonda na jiZni sténé Fimsa pod II. patrem.



Popis bareynych vrstevy:

v ’ r ’
SouCasnéd barevynd uprava :

A Kasselské zemé& dneSni barevné reSeni ji¥ni stdny S4stednd
se nachédzi i na zdpadnim k¥{dle

B P4dlend umbra stejné jako predchozi /syt&jSi odstin/

C Tmavy okr I. patro arkdd zdpadniho ki{dla ,34stednd

také v prizemi , po odstranéni vépenného
nédtéru i v klenbich severnich a vy¥chodnich
arkdd. /I.patro a p¥izem{/. vedle tohoto
odstinu ,podle stupné zv&trédni i odstin Dy da

D Svétle Zluty okr Jako v pfedchozim piipadd /zdles{ na stupni
zvétrdni barevné vrstvy /.

Nalezené barevné vrstvy :

E Ra%ovy kraplak jiZni strana , Gd4stedn& i na zdpadnim a
severnim k¥idle, podle stupné zv&trini
podobné odstiny F, CH.

F Kadmium:Cervené sv&tlé  viz. predchozi

G Olivoveé zelend nalezend na gzépadnim k¥dle a misty i na
severnim kiidle , prechdz{ v temn& zelenou
aZ Cernou barvu ,

H Olivové zelend podobné jako v predchozim piipadé
CH Permanentni dervend sv&tld viz. BE.

I Sveétlestdld Zlutéd prizemi a prvni patro zdpadniho kridla,
v klenbdch arkdd, sv&tleZlutd p¥irodni
barva Stuku je i po odstranéni prachu a
Spiny =z rostlinnych motiva arkid.

J Permanentni zelend tmava viz. G,H,

K Mechové zelené tento odstin ,ktery prechdzi a¥ do derné
barvy byl nalezen v arkiddidch a ¥{imsich
také se nachédzi jako mezivrstva mezi Stukem
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